Sktad chemiczny i wtasnosci mechaniczne stali na rury precyzyjne

STN, CSN
11 353 max.0,18 0,050 | 0,050 735 340 | 440 25
11 453 max.0,24 0,050 | 0,050 255 441 [ 539 21
11 503 max0,18 | max.0,40 | mex.1,40 [ 0,035 0,035]| max.0,.30 | max.0,30 max.0,30]Nb 0015-008] 355 490 | 630 22
11 523 max.0,20 | max.0,55 | mox.1,60 | 0,050 | 0,045 Al min.0,015 | 353 510 | 628 23
11 550 max.0,40 0,050 | 0,050 314 539 | 637 17
11 650 max.0,55 0,050 | 0,050 363 637 | 735 12
12 040 0,32-0,40 | 0,15-0,40] 0,50-0,80[ 0,040 | 0,040 | max.0,25 | max.0,30 max.0,30 295 530 18
12 050 0,42-0,50 | 017-0,37| 0,50-0,80 [ 0,040 | 0,040 max.0,25 | max.0,30 max.0,30 325 590 17
12 060 0,52-0,60 | 0,15-0,40] 0,50-0,80 | 0,040 | 0,040 | max.0.25 | max.0,30 max.0,30 375 540 13
ASTM
A53 GradeA 0,25 0,95 0,050 | 0,045 205 30 | 330 48
GradeB 0,30 1,20 0,050 | 0,045 240 35| 415 60
A 519 MT 1C10 0,05-0,15 0,30-0,60 | 0,040 | 0,050
MT 1015 0,10-0,20 0,30-0,60| 0,040 ] 0,050
MT X 1015 | 0,10-0,20 0,60-0,90| 0,040 | 0,050
MT 1020 | 0,15-0,25 0,30-0,60 | C,040 | 0,050
MITX 1020 | 0,15-0,25 0,70-1,00 | 0,040 | 0,050]
MT X 1008 | max.0,10 0,30-0,50 | 0,040 | 0,050
MT X 1010 | 0,08-0,13 0,30-0,60 | 0,040 | 0,050
MTX 1012 | 0,10-0,15 0,30-0,60 [ 0,040 | 0,050
MTX 1015 | 0,13-0,18 0,30-0,60[ 0,040 | 0,050
MTX 1016 | 0,13-0,18 0,60-0,90 | 0,040 | 0,050
MT X 1017 | 0,15-0,20 0,30-0,60 | 0,040 | 0,050
MTX 1018 | 0,15-0,20 0,60-0,90] 0,040 | 0,050
MTX 1019 | 0,15-0,20 0,70-1,00 | 0,040 | 0,050
MT X 1020 | 0,18-0,23 0,30-0,60 [ 0,040 | 0,050 221 | 32 | 345 50 | 25
MTX 1021 [ 0,18-0,23 0,60-0,20 | 0,040 | 0,050
MT X 1022 | 0,18-0,23 0,70-1,00] 0,040 | 0,050
MT X 1025 [ 0,22-0,28 0,30-0,60[ 0,040 ] 0,050 241 | 35 | 379 55| 25
MT X 1026 | 0,22-0,28 0,60-0,90] 0,040 | 0,050
MT X 1030 | 0,28-0,34 0,60-0,90 ] 0,040 | 0,050
MTX 1035 | 0,32-0,38 0,60-0,90 [ 0,040 | 0,050 276 | 40 | 448 65 | 20
MT X 1040 | 0,38-0,44 0,60-090] 0,040 | 0,050
MT X 1045 | 0,43-0,50 0,60-0,90] 0,040 | 0,050 310 | 45 | 517 75 | 15
MT X 1050 | 0,48-0,55 0,60-0,90 [ 0,040 | 0,050 345 50 | 552 80 | 10
MT X 1518 | 0,15-0,21 1,10-1,40 | 0,040 | 0,050
MT X 1524 | 0,19-0,25 1,35-1,65 | 0,040 [ 0,050
MT X 1541 | 0,36-0,44 1,35-1,65] 0,040 [ 0,050
DIN
1629 5t 37.0 max.0,17 0,040 | 0,040 235 350 | 480 25
51 44.0 max.0,21 0,040 | 0,040 275 420 | 550 21
5t52.0 max.0,22 [ max.0,55 | mox.1,60 [ 0,040 ] 0,035 Al min.0,020 | 355 500 | 650 2
1630 51374 max.0,17 | max.0,35 [ min.0,35 | 0,040 [ 0,040 Al min.0,020 | 235 350 | 480 25
St 44.4 max.0,20 | max.0,35 [ min.0,40 [ 0,040 | 0,040 Al min.0,020| 275 420 | 550 21
St52.4 mex.0,22 | max.0,55 | max.1,60 | 0,040 | 0,035 Al min.0,020 | 355 500 | 650 21
23912 St 35 max. 0,17 | max. 0,35 min.0,40 | 0,025 | 0,025 235 340 | 470 25
St 45 max. 0,21 | max. 0,35] min.0,40 | 0,025 | 0,025 255 440 [ 570 21
St52 max. 0,22 | mex. 0,35] mox. 1,60 | 0,025 | 0,025 355 490 | 630 22
17204 Cc22 0,17-0,24 | mex.0,40 | 0,30-0,60 | 0,045 | 0,045 260 420 | 550 21
Ck22 0,17-0,24 | mox0,40 ] 0,30-0,60] 0,035 | 0,035 260 420 | 550 21
Cm22 0,17-0,24 | mox.0,40 ] 0,30-0,60] 0,035 | 0,035 260 420 | 550 21
C35 0,32-0,39 | maox0,40 ] 0,50-0,80] 0,045 | 0,045 300 520 | 670 17
Ck3a 0,32-0,39 | max.0,40 [ 0,50-0,80] 0,035 | 0,035 300 520 | 670 17
Cm35 0,32-0,39 | max.0,40 | 0,50-0,80| 0,035 ] 0,035 300 520 | 670 17
C45 0,42-0,50 | mox.0,40 | 0,50-0,80| 0,045 | 0,045 350 610 | 760 16
Ck45 0,42-0,50 | max.0,40 | 0,50-0,80| 0,035 ] 0,035 350 610 | 760 16
Cmd5 0,42-0,50 | max.0,40 | 0,50-0,80( 0,035 0,035 350 610 | 760 16
34CrMod | 0,30-0,37 | max 0,40 | 0,60-0,90] 0,035 | 0,035]0,20-1,20 0,15-0,30
17210 €1z 0,12-0,18 | max.0,40 | 0,30-0,60 | 0,045 | 0,045
Ck15 0,12-0,18 [ max.0,40 | 0,30-0,60| 0,035 | 0,035
Cml3 0,12-0,18 | max.0,40 | 0,30-0,60| 0,035 | 0,035
16MnCr5 | 0,14-0,19 | mox.040] 1.00-1,30] 0,035 0,035]C,80-1,10
BS
6323 CFs3 max.0,20 | mox.0,35 | 0,60-1,00] 0,050 | 0,050 215 360 24
CFS 4 max.0,25 | max.0,35 | max.1,20 | 0,050 | 0,050 235 410 22
EFS5 max.0,23 | max.0,50 | max.1,50 | 0,050 | 0,050 340 490 20
CFS 6 0,30-0,40 | max.0,35 | 0,50-0,90 | 0,050 | 0,050 280 460 21
CFs 7 0,20-0,30[ max.0,35 ] 1,20-1,50 | 0,050 | 0,050 » - -
CFS 8 0,40-0,55 | max.0,35 [ 0,50-0,20] 0,050 [ 0,050 340 540 18
UNI
663 Fe 35-1 max.0,18 - - 0,045] 0,045] 240 350 | 450 25
Fe 451 max.0,22 - - 0,045 0,045 260 450 | 550 21
Fe 55-1 mox.0,36 - - 0,045 | 0,045 340 550 | 850 17
Fe 352 max.0,17 | 0,10-0,35] min.0,40 | 0,035 [ 0,035 240 350 | 450 28
Fe 452 max.0,22 | 0,10-035] min0,50 | 0,035 0,035 260 450 | 550 23
Fe 552 max.0,36 | 0,10-0,35] min.0,50 | 0,035 | 0,035 340 550 | 650 18
7945 Fe 280 max. 0,13 max. 0,60 | 0,050 | 0,050 155 280 25
Fe 320 max. 0,16 mox. 0,70 | 0,050 | 0,050 195 320 25
Fe 360 max. 0,17 | mox. 0,35] max. 0,80 | 0,050 | 0,050 215 360 24
Fe 410 max. 0,21 | max. 0,35 max. 1,20 | 0,050| 0,050 235 410 22
Fe 490 max. 0,23 | max. 0,35] max. 1,50 | 0,050 | 0,050 285 490 | 21
NFA
49310 TU 37-b max.0,18 | max.0,35 [ mox. 0,80 | 0,040 [ 0,040 240 360 | 500 25
TU 52b max.0,20 | max0,50 [ max. 1,50 [ 0,040 | 0,040 350 510 | 650 22
49-312 S470M 0,15-0,22 | max.0,50 [ 1,00-1,70 | 0,030 | 0,040 max.0,30] V 0,08-0,15 | 470 620 | 620 18
. S450MG2 | 0,15-0,22 [ max.0,50 | 1,00-1.70 | 0,030 | 0,040 max.0,30] vV 0,08-0,15 | 450 550 | 720 2




EN
10216-1 P 195 TR1 max.0,13 max.0,35 [ max.0,70 | 0,030 | 0,025 | max.0,30 | max.0,30 | max.0,08 max.0,30] V max.0,02 | 195 320 | 440 27
Ti max.0,03
P 195TR2 max.0,13 | max0,35 | max.0,70 | 0,03C [ 0,025 max.0,30 max.0,30 | mox.0,08 [ max.0,30] V max.0,02 195 320 | 440 27
Ti max.0,03
Al min.0,02
P 235TRI1 max.0,16 max.0,35 max.1,20 | 0,030 | 0,025] max.0,30 | max.0,30 max.0,08 | max.0,30] ¥V max.0,02 | 235 360 | 500 23
Ti mex.0,03
P235TR2 max.0,16 | max.0,35 max.1,20 | 0,030 0,025 mox.0,30 | max.0,30 max.0,08 | max.0,30] V max.0,02 | 235 360 | 500 23
Ti mox.0,03
Al min.0,02
P 265 TR1 max.0,20 | max0,40 | mox.1,40 | 0,030 | 0,025] max.0,30 max.0,30 | max.0,08 | max.0,30] Vmax0,02 | 265 410 | 570 22
Ti max.0,03
P 265 TR2 max.0,20 | mox.0,40 | max1,40 | 0,030 | 0,025 | max.0,30 max.0,30 | max.0,08 | max.0,30| V mex.0,02 265 410 | 570 22
Ti max.0,03
Al min.0,02
10216-3 P355N max.0,20 | max.0,50 | C,90-1,70| 0,030 | 0,025 | max.0,30 | max.0,50 max.0,08 | max.0,30] V mox.0,10 | 355 490 | 650 22
Ti max.0,03
Al min.0,02
10294-1 E235 max.0,18 | max.0,35 | mex1,20 | 0,045 | 0,045 233 360 25
102971 E275 max.0,21 max.0,35 max.1,40 | 0,045 | 0,045 275 410 22
E315 max.0,21 max.0,30 max.1,50 | 0,045 | 0,045 315 450 21
E355 max.0,22 | max.0,55 [ max.1,60 | 0,045 ] 0,045 355 490 20
E275K2 max.0,20 | max.0,40 [ max.1,40 | 0,035 [ 0,030 | max.0,30 0,30 max.0,10 | max.0,35] V max.0,05 | 275 410
E355K2 max.0,20 | max.0,50 | max.],65 [ 0,035 | 0,030 max.0,30 0,50 max.0,10 | max.0,35] V max.0,12 | 355 490 20
C22 0,17-0,24 | max.0,40 | 0,40-0,70] 0,045 | 0,045 260 420 21
C35 0,32-0,39 [ max.0,40 [ 0,50-0,80| 0,045 | 0,045 300 520 17
C45 0,42-0,50 | max.0,40 [ 0,50-0,80| 0,045 | 0,045 350 610 16
C60 0,57-0,65 [ max.0,40 [ 0,60-0,90 | 0,045 [ 0,045 390 720 13
38Mné 0,34-0,42 | max.0,35 [ 1,40-1,65| 0,035 0,035 400 670 14
20MnV6 0,16-0,22 | 0,10-0,50] 1,30-1,70 | 0,035 | 0,040 Vmax.0,15 | 450 400 19
10305-1 E 2155i
E 235 max. 0,17 | max. 0,35] max. 1,20 | 0,025 | 0,025 235 340 25
E 355 max. 0,22 | mox. 0,55] mox. 1,60 | 0,025 | 0,025 355 490 22
E 255 max. 0,21 | mex. 0,35] 0,40-1,10] 0,025 | 0,025 255
26MnS 0,20-0,30 | max. 0,40 1,20-1,50| 0,035 | 0,035
C35E 0,32-0,39 | mox. 0,40 0,50-0,80] 0,035 | 0,035 | max. 0,40 max. 0,10 280 460 21
C 45E 0,42-0,55 | maox. 0,40 | 0,50-0,80 | 0,035 | 0,035 | max. 0,40 max. 0,10 340 540 18
20V1 max. 0,22 | max. 0,50 max. 1,70 | 0,030 | 0,035 V 0,08-0,15| 410 550 | 700 22
26Mo?2 0,22-0,29 | max. 0,40 [ max. 1,50 | 0,035 | 0,035 max. 0,40 [ 0,15-0,25
75CiMod | 0,22-0.29 | max. 0,40 0,60-0,90 ] 0,035 | 0,035[0,90-1,20] max. 0,40 | 0,15-0,30
42CrMod | 0,38-0,45 | max. 0,40 0,60-0,90] 0,035 0,0351090-1,20 0,15-0,30
GOST
1050 10 0,07-0,14 | 017-0,37] 0,35-0,65 max.0,15 205 330 N
20 0,17-0,24 [ 0,17-0,37] 0,35-0,65 max.0,25 245 410 25
33 0,32-0,40( 0,17-0,37| 0,50-0,80 max.0,25 | 315 530 20
45 0,42-0,50| 0,17-0,37| 0,50-0,80 max.0,25 | 355 600 | 16
19281 09G25 max.012 | 0,50-0,80] 1,30-170 max.0,30 | max.0,30 maox.0,30] 345 490 | 21
JIs
G 3445 STKM 11A max.0,12 | max.0,35 [ max0,60 | 0,040 | 0,040 290 35
STKM 12A | max.0,20 | max.0,35 | max.0,60 [ 0,040 | 0,040 175 340 35
STKM 12B max.0,20 | max.0,35 [ max.0,60 | 0,040 | 0,040 275 390 25
STKM 12C max.0,20 | mox.0,35 max.0,60 | 0,040 | 0,040 355 470 20
STKM 13A | max0,25 | max.0,35] 0,30-0,90| 0,040 | 0,040 215 370 30
STKM 136 | max0,25 | mox.035 | 0,30-0,90] 0,040 [ 0,040 305 440 20
STKM 13C | max.0,25 | max.0.35| 0,30-0,90| 0,040 | 0,040 380 510 15
STKM 14A | max.0,30 | max 0,35 | 0,30-1,00] 0,040 | 0,040 245 410 25
STKM 148 | mox.0,30 | max.0,35] 0,30-1,00] 0,040 | 0,040 355 500 15
STKM, 14C | mox.0,30 | max 0,35 | 0,30-1,00] 0,040 | 0,040 410 550 15
STKM 15A | 0,25-0,35 | max.0,35 | 0,30-1,00 | 0,040 | 0,040 275 470 22
STKM 15C | 0,25-0,35 | max.0,35 | 0,30-1,00[ 0,040 | 0,040 430 580 12
STKM 16A | 0,35-0,45 | max.0,40 ] 0,40-1,00] 0,040 | 0,040 325 510 20
STKM 16C | 0,35-0,45 | mox0,40 | 0,40-1,00] 0,040 | 0,040 460 620 12
STKM 17A | 0,45-0,55 | mox.0,40 | 0,40-1,00| 0,040 | 0,040 345 550 20
STKM 17C | 0,45-0,55 | max.0,40 | 0,40-1,00] 0,040 | 0,040 480 650 10
STKM 18A | mox.0,18 | max.0,55 | max.1,50 | 0,040 | 0,040 275 440 25
STKM 188 max.0,18 | max.0,55 | max1,50 | 0,040 | 0,040 315 490 23
TKM 18C | max.0,18 | max.0,55 | max.1,50 | 0,040 | 0,040 380 510 15
STKM 19A max.0,25 | max.0,55 [ max.1,50 | 0,040 | 0,040 315 490 23
STKM 19C | max.0,25 | mox.0,55 | max.1,50 | 0,040 | 0,040 410 550 15
STKM 20A max.0,25 | max.0,55 max.1,60 [ 0,040 | 0,040 V max.0,15 | 390 540 23
G3454 STPG 370 max.0,25 | max.0,35 [ 0,30-0,90] 0,040 | 0,040 215 370 30
STPG 410 max.0,30 | max.0,35] 0,30-1,00 | 0,040 | 0,040 245 410 25
G3455 5T5 370 max.0,25 | 0,10-0,35] 0,30-1,10 | 0,035 | 0,035 215 370 30
STS 410 max.0,30 | 0,10-0,35] 0,30-1,40| 0,035]| 0,035 245 410 25
ST5 480 max.0,33 [ 0,10-0,35] 0,30-1,50 [ 0,035 | 0,035 275 480 29
G3456 STPT 370 max. 0,25 | 0,10-0,35] 0,30-0,90[ 0,035] 0,035 215 370 30
STPT 410 max. 0,30 | 0,10-0,35[ 0,30-1,00] 0,035] 0,035 245 410 25
STPT 480 | max. 0,33 | 0,10-0.35] 0,30-1,00] 0,035 0,035 275 480 25
PN-H
84018 18G2A mox.0.20 ] 0,20-0,55] _1,0-1,6 | 0,040 [ 0,040[ max.0,30 | max.0,30 | 365 | 510 292
18G2 mox.0,22 | 0,20-0,55] 1,0-1,6 | 0,050 | 0,040
84019 10 0.07-0,14 | 0,15-0,40] 0,35-0,65] 0,040 | 0,040| max.0,30 | mex.0,30 | max.0,10 mox.0,30 195 345 25
20 0,17-0,24 | 0,15-0,40] 0,35-0,65| 0,040 | 0,040 mox.0,30 | max.0,30 max.0,10 | max.0,30 225 440 21
35 0,32-0,39 | 0,10-0,40| 0,50-0,80 | 0,040 [ 0,040 | max.0,30 | max.0,30 max.0,10 | mox.0,30 255 540 17
45 0,42-0,50 | 0,10-0,40]| 0,50-0,80[ 0,040 | 0,040] max.0,30 | max.0,30 max.0,10 | max.0,30 295 640 14
84023/07 R35 0,07-0,16 | 0,12-0,35] 0,40-0,75 | 0,040 | 0,040 max.0,30 | max.0,30 | mex.0,10 max.0,30 215 360 24
R45 0,16-0,22 | 0,12-0,35| 0,60-1,2 | 0,040 [ 0,040 ] max.0,30 | max.0,30 max.0,10 | max.0,30 255 430 22
R6S 0.22-0.40 | 0,20-0,35] 0,60-0,85] 0,045 | 0,045 | mox.0,30 [ max.0,30 | mox.G,10 max.0,30 295 540 17/



